Риформинг*

*изомеризация и ароматизация алканов.
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Этот процесс осуществляют при 450-550 градусах по Цельсию, и повышенном давлении в присутствии платинового катализатора. При этом протекают многочисленные химические превращения, главные из которых – изомеризация алканов
